Seguridad

Cristal Laminado Blindex

Hoy en dia el vidrio laminado de seguridad es cada vez mas utilizado como
elemento de seguridad en la construccion, tanto en edificios publicos, privados y
residenciales. Ademas de seguridad, ofrece otros beneficios como seguridad
personal y control de rayos UV.

El Cristal Laminado Blindex Seguridad se produce al unir dos o0 mas laminas de
Cristal Float con una o mas interlaminas plasticas de polivinil butiral (PVB), bajo
calor y presion.

Visitanos en www.blindex.cl
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Caracteristicas: (

El Polivinil Butiral (PVB) es una
pelicula plastica de alta resistencia Vidrio Float —e

elastica. En caso de rotura los trozos (PVB)
de vidrio roto quedan adheridos a la
lamina de PVB impidiendo su despren-
dimiento y caida, manteniendo el con- \ )
junto dentro del marco y sin interrum-
pir la visién. También, en caso de impacto de personas u objetos, actia como
barrera de proteccion y retencion, evitando su traspaso y caida al vacio.

Vidrio Float

éPor qué Usar Cristal Laminado?

e Seguridad para las personas:
Los accidentes con vidrios suelen
tener consecuencias graves. Por
este motivo es importante prevenir
toda situacion que pueda generar un
accidente.

Un area de riesgo es toda aquella
superficie vidriada que, por su
posicion, funcién o caracteristicas del
entorno de colocacién, presenta
exposicion al impacto de las personas
y/o un riesgo fisico en caso de rotura
de los vidrios.

-

En lucarnas, fachadas inclinadas, muros cortina, vitrinas, techos, balcones,
antepechos, pisos, vidriado en general de fachadas que den a zonas de uso
publico, vidrios para neutralizar robos, grandes ventanales y en general todo
tipo de vidrios sujetos a riesgo de impacto humano, el Cristal Laminado Blin-

\dex es la solucion. )

Segun la NCh 135/1, para definir en cuales areas de riesgo debe emplearse un vidrio
de seguridad, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

¢ Grado de ocupacion.
e Tamano.

e Ubicacion.

¢ Instalacién.

‘ e Consecuencia ante su rotura.
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e Seguridad antivandalismo: Ante entradas violentas con una serie de armas
de mano como martillos, palancas y ladrillos, el Cristal Laminado Blindex se com-
porta como una barrera invisible ante estos incidentes. Ademas el cristal no se
puede cortar desde un solo lado, lo que hace inutil el uso de una herramienta de
corte como elemento de robo. Si el cristal se llegara a romper, los pedazos de
cristal quebrado quedan adheridos al PVB, lo que hace practicamente imposible
el ingreso de intrusos a la propiedad.

El Cristal laminado Blindex puede ser
disenado para resistir la penetracion
de balas usando multiples capas de
Polivinil Butiral y vidrio. En carceles,
el vidrio laminado de seguridad
puede reemplazar a las tradicionales
barras para crear un ambiente mas
humano.

e Proteccion contra inclemen-
cias del tiempo vy desastres
naturales: En los terremotos, las
ventanas pueden explotar y el
vidrio salir proyectado, lo que
expone a las personas que estan
tanto en el interior como en el
exterior de un edificio a lesiones
graves por corte.

Terremoto 27 Febrero 2010, Santiago (vidrio crudo).

e Control UV: El PVB posee la
propiedad de filtrar el 99% de los
rayos ultra violeta, radiacién con-
siderada como principal causante
de decoloraciones y envejecimiento
del mobiliario interior, retardando
asi el decoloramiento de muebles
y telas.

Museo de la memoria.

P



e Versatilidad de diseno: La gran
versatilidad de este cristal permite
disefiar sin limites vy realizar
construcciones donde antes era
impensable. El vidrio se puede laminar
crudo, templado, termoendurecido,
plano, curvo, tinteado y reflectivo.

e Baja distorsion visual: El cristal
laminado con vidrio crudo, no
presenta la distorsion que se produce
en el cristal termoendurecido y/o

templado. Recinto Jaguar. Buin Zoo, Santiago. Vidrio laminado incoloro.
(éDénde usar cristal Blindex laminado? \
Barandas de balcones Techos.
y escaleras.
Vidrios de
grandes
dimensiones.
\ Vidriado baja altura. En puertas ventana. En puertas. )

Dimensiones Blindex Seguridad

( . Espesor Medida \
Cristal (mm) (mm)
Incoloro 2.3+2.3-3+3-44+4-5+5-6+6 2.500 + 3.600
Bronce 3+3-4+4 - 5+5-6+6 2.500 + 3.600
Verde 343 -4+4-5+5-6+6 2.200 x 3.210
Reflecta Float 4+4 — 5+5-6+6 2.20 x 3.21
Pilkington Reflite 4+4 - 5+5-6+6 3.210 x 2.250
Pilkington Eclipse Advantage 643 — 6+4 — 6+5—-6+6 2.440 x 3.300
Pilkington Supertints 6+3 — 6+4 — 6+5 - 6+6 2.440 x 3.300 / 2.130 x 3.600
\ Cool — Lite SKN / KNT / ST 6+3 — 6+4 — 6+5 - 6+6 2.550 - 2.250 x 3.210 )

l Otros espesores y combinaciones a pedido.

Lirquen

Vidrios



PREGUNTAS FRECUENTES

1. éCuales son las configuraciones mas comunes de cristal laminado?

No existe una regla, cada proyecto es diferente y el disefiador sera el encargado de
especificar la configuracion dependiendo de la superficie vidriada, presion del viento, y
seguridad requerida entre otros.

3. ¢Cuanto tiempo demora en romperse un cristal laminado?

La resistencia del producto depende de su configuracién y en particular, del nimero de
ldminas de PVB y su espesor. También depende de las herramientas y fuerza que el o
los atacantes utilicen, ademas de como ha sido instalado. No hay una clasificacion
determinada de acuerdo al tiempo.

4. ¢Es el cristal laminado un aislante térmico?

Una lamina de PVB de 0.76 mm de espesor tiene una resistencia térmica equivalente a
un cristal monolitico de 3 mm. de espesor. Al laminar un cristal la resistencia térmica
mejora alrededor de un 2 a 3%.

5. ¢Es el cristal laminado resistente al fuego?
El cristal laminado no esta catalogado como un cristal antifuego.

5. ¢Puede el cristal laminado ser usado en techos de vidrio?
Al ser considerados los techos de vidrio como areas de riesgo, la Norma Chilena esta-
blece que se debe usar cristal laminado.

6. ¢Puede el cristal laminado ser afectado por productos quimicos?
El vidrio laminado ofrece la misma resistencia a los agentes quimicos que el vidrio crudo
comun.

7. ¢ Afecta el PVB la salud de las plantas?

El cristal laminado es ampliamente recomendado y usado para invernaderos y jardines
botanicos. También permite el paso de toda la energia necesaria para que las plantas
hagan la fotosintesis. Para algunas especies, los rayos UV son Utiles, por lo que en estos
casos hay que consultar con un experto.

8. éComo se puede reconocer un cristal laminado cuando esta instalado?

No hay un instrumento que permita medir adecuadamente el espesor y la composicion
del laminado una vez que esta instalado en el marco. Sin embargo, si se golpea el pafio
de vidrio con una moneda y el sonido es agudo, entonces se trata de un vidrio mono-
litico, crudo o templado. Por el contrario, si el sonido es de una frecuencia mas baja, se
trata de un vidrio laminado. La diferencia de sonido se debe a que la ldmina de PVB
amortigua y modifica la frecuencia de vibracién del vidio.

9. éSe puede perforar el cristal laminado?

Se puede. Si la perforacion sera utilizada para introducir algin herraje como por ejem-
plo un tirador y ejercer algun tipo de fuerza, se debe templar el vidrio crudo antes y
luego laminar.



Normas Chilenas
Relacionadas al Cristal de Seguridad

El objetivo de cualquier reglamento que regule materiales de construccidn es preser-
var la seguridad, salud y bienestar publico en lo que concierne al disefio, construccion
y uso. En Chile, no existe ninguna legislacion sobre cristales de seguridad, sélo
Normas recomendadas por el Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

NCh 135. 0Of97
Vidrios planos de seguridad para uso en arquitectura — Clasificacion y Requisitos

NCh 135/1 Of.97
Uso en la arquitectura. Parte 1: Practica recomendada para su empleo

NCh 135/2
Uso en la arquitectura. Parte 2: Especificacion y aplicacion en areas susceptibles a
impacto humano

NCh 135/3

Uso en la arquitectura. Parte 3: Vidrios planos de seguridad para uso en arquitectura.
Parte 3: Vidrios que se emplean en posicion vertical, sustentados en sus 4 bordes.
Practica recomendada para el calculo de espesor.

Normativa Chilena Oficial sobre cristales de seguridad
Extracto Norma Chilena Oficial.

Vidrios Planos de Seguridad para uso en arquitectura.
Clasificacion y requisitos.

Esta norma se aplica a los vidrios planos de seguridad armados, laminados y templa-
dos que se definen en la NCh 132.

Se definen los tres tipos de vidrios de seguridad: armado, laminado y templado.

NCh 135/1. 0f.98
Vidrios Planos de Seguridad para uso en arquitectura — Practica recomen-
dada para su empleo.

Esta norma pretende individualizar aquellos usos y aplicaciones en las que el empleo
de vidrios de seguridad permita disminuir a un minimo las consecuencias de acci-
dentes como producto de rotura accidental o premeditada.



Se pueden encontrar recomendaciones para el uso y aplicacion de distintos tipos de
vidrios de seguridad en diversas situaciones de riesgo, como por ejemplo, vidrios
destinados a evitar la caida de personas u objetos al vacio, vidrios en elementos de
ingreso/salida, vidrios en viviendas sujetos a riesgo de impacto humano, entre otras
situaciones.

La eleccidén del tipo de vidrio y su espesor, color y forma de colocacidon depende, entre
otros factores del tamafio del pafio, de su peso propio, de las solicitaciones por carga
de viento y de las caracteristicas particulares de cada obra.

La especificacion definitiva del vidrio a utilizar en cada uso y aplicacion, es responsabili-
dad del profesional que disefia la obra. Para definir en cuales areas deben emplearse
vidrios de seguridad y sus tipos, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

e Grado de ocupacion
e Tamano

e Ubicacién

e Instalacion

¢ Consecuencias ante su rotura

NCh 135/2. 0f.97
Vidrios Planos de Seguridad para uso en arquitectura — Especificacion y
aplicacion en areas susceptibles al impacto humano.

Se definen las areas de riesgo:

1. Puertas y paneles laterales

N

Pafios de vidrio situados total o parcialmente situados a una distancia menor de
80cm. (Excepto puertas, paneles laterales o barandas)

Vidrios para salas de baio, piscinas de natacion (recintos himedos)
Balaustradas (Barandas)
Barandas protectoras

Salas, dormitorios y grandes ventanales

N o un s W

Otros casos especiales (Vidriado horizontal)

El detalle de todas estas normas y otras relacionadas con vidrios y ventanas, se
encuentran en el Instituto Nacional de Normalizacion.

Para mayor informacion: www.inn.cl



Extracto Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.
Barandas

Articulo 4.2.7.

Todas las aberturas de pisos, mezaninas, costados abiertos de escaleras, descansos,
pasarelas, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de edificios que se encuentren a
una altura superior a 1 m por sobre el suelo adyacente, deberan estar provistas de

barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caida fortuita de personas.

Dichas barandas o antepechos tendran una altura no inferior a 0,95 m,
medido desde el nivel de piso interior terminado y deberan resistir una
sobrecarga horizontal, aplicada en cualquier punto de su estructura, no
inferior a 50 kilos por metro lineal, salvo en el caso de areas de uso comin
en edificios de uso publico en que dicha resistencia no podra ser inferior a
100 kilos por metro lineal.

En los tramos inclinados de escaleras se admitird una altura minima de baranda de
0,85 m, medida desde la nariz de los peldaios.

La baranda se podra suprimir en caso de recintos con fachada de cristales
fijos o ventanas cuya apertura no sobrepase 0,12 m, que cuenten con ante-
pecho, baranda o refuerzo interior de al menos 0,60 m de altura, medido
desde el nivel de piso interior terminado, y que certifiquen una resistencia
de los cristales a sobrecargas horizontales no inferior a la indicada en el
inciso primero de este articulo.

En los sectores accesibles para personas con discapacidad, cuando la altura del piso
sobre el suelo adyacente sea de entre 0,30 m y 1 m, se debera disponer un borde
resistente de una altura no inferior a 0,30 m, precedido de un cambio de textura en
el pavimento a 0,50 m del borde.

Las barandas transparentes y abiertas tendran sus elementos estructurales y orna-
mentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una esfera
de 0,125 m de didmetro a través de ellos.

En las escaleras las aberturas triangulares formadas por la huella, la contrahuella y la
barra inferior de la baranda podran admitir el paso de una esfera de 0,185 m de
diametro.

Se exceptlan de lo dispuesto en este articulo los andenes de transporte de personas
o de carga y descarga de productos, los escenarios y otras superficies cuya funcion se
impediria con la instalacion de barandas o antepechos.!

L. Modificado por D.S. 75 — D.0O. 25.06.01, agrega nuevo articulo.

Mayo 2014



	pdFm_06SEG_BLINDEX_P1
	pdFm_06SEG_BLINDEX_P2
	pdFm_06SEG_BLINDEX_P3
	pdFm_06SEG_BLINDEX_P4
	pdFm_06SEG_BLINDEX_P5
	pdFm_06SEG_BLINDEX_P6
	pdFm_06SEG_BLINDEX_P7
	pdFm_06SEG_BLINDEX_P8

